Classes GC3225
e GC3210 para . f
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Duas classes que abordam
todas as operacoes de
torneamento de ferros fundidos



Seguranca e alta resisténcia
a0 desgaste em ferros
fundidos

As classes GC3225 e GC3210 de pastilhas sdo duas classes amplas
desenhadas para se destacarem em suas areas de aplicacao. Juntas,
elas propiciam uma classe de alto desempenho para usinagem segura em
operac0Oes de ferros fundidos.

GC3225: torneamento seguro mesmo em
condicdes de usinagem mais dificeis.

O substrato de metal duro com alta
tenacidade foi desenhado para combinar
cobertura para desempenho otimizado
em operagoes dificeis

As propriedades da cobertura propiciam
maior seguranca da aresta com boa
resisténcia ao desgaste, que aumentam a
vida util da ferramenta em condicdes de
usinagem dificeis a muito dificeis

Aplicacao

+ Ve

GC3225

Condigbes de .

usinagem: Dificil




GC3210: alta resisténcia ao
desgaste de flanco em condicdes
de usinagem boas a médias.

Desenho da microgeometria otimizada
para acao de corte leve, reduzindo as
for¢as de corte e melhorando a vida util
da ferramenta

Substrato de metal duro desenvolvido para
se adequar a cobertura para desempenho
otimizado

As propriedades da cobertura propiciam alta
resisténcia ao desgaste com boa seguranca
da aresta, que aumentam a vida util da
ferramenta em condi¢des de usinagem boas
a muito dificeis

Cobertura FSMT-CVD (Fine Structure
Medium Temperature process - processo
de Temperatura média em estrutura fina)
com cobertura TiCN com estrutura colunar
Nova cobertura CVD com cobertura de finos graos e camada superficial macia
TiCN com estrutura colunar e uma de AI203

camada superficial macia de Al203

Beneficios Programa

» Facil de escolher —as duas ERIRA TN EYR)  Cobertura, As classes GC3210 e GC3225 de
classes abrangem toda a ; z:ﬁfat;aats e pastilhas est&o disponiveis em
area de aplicagéo de ferros GC3225 T-Max® P, T-Max®, CoroTurn® 107
fundidos e CoroTurn® 111.

Alta seguranca da aresta e Para mais informacgdes, consulte
resisténcia ao desgaste de 0 Suplemento 15.2

flanco no torneamento de . e
ferros fundidos iy /9.1 Cobertura,

| substratoem
camadas: GC3210
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